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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。
2 检验依据

表1　 工业碳酸钠   检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	总碱量（以干基的Na2CO3的质量分数计）/%
	GB/T 210.1
	GB/T 210.2

	2
	总碱量（以湿基的Na2CO3的质量分数计）/%
	
	GB/T 210.2

	3
	氯化钠（以干基的NaCl的质量分数计）/%
	
	GB/T 210.2

	4
	铁（Fe） (干基计)/%
	
	GB/T 210.2

	5
	水不溶物/%
	
	GB/T 210.2

	6
	堆积密度/g/ml
	
	GB/T 210.2

	7
	粒度，筛余物（180µm）/%
	
	GB/T 210.2


表2　 工业氯酸钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氯酸钾（KClO3）质量分数/%
	GB/T 752
	GB/T 752

	2
	水分质量分数/%
	
	GB/T 752

	3
	水不溶物质量分数/%
	
	GB/T 752

	4
	氯化物(以KCl计）质量分数/%
	
	GB/T 752

	5
	溴酸盐（以KBrO3计）质量分数/%
	
	GB/T 752

	6
	125μm试验筛筛余物质量分数/%
	
	GB/T 752


表3　 汞  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	含量质量分数/%
	GB/T 913
	GB/T 913

	2
	灼烧残渣总量质量分数/%
	
	GB/T 913

	3
	铁质量分数/%
	
	GB/T 913

	4
	铅质量分数/%
	
	GB/T 913


表4　 工业碳酸钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	碳酸钾（K2CO3）含量，%
	GB/T 1587
	GB/T 1587

	2
	氯化物（以KCl计）含量，%
	
	GB/T 1587

	3
	硫化合物（以K2SO4计）含量，%
	
	GB/T 1587

	4
	铁（Fe）含量，%
	
	GB/T 1587

	5
	水不溶物含量，%
	
	GB/T 1587

	6
	灼烧失量，%
	
	GB/T 1587


表5　 工业碳酸氢钠  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	总碱量（以NaHCO3计）,W/%
	GB/T 1606
	GB/T 1606

	2
	干燥减量,W/%
	
	GB/T 1606

	3
	pH值（10g/L水溶液）
	
	GB/T 1606

	4
	氯化物（以Cl计）,W/%
	
	GB/T 1606

	5
	铁（Fe）,W/%
	
	GB/T 1606

	6
	水不溶物,W/%
	
	GB/T 1606

	7
	硫酸盐（以SO4计）,W/%
	
	GB/T 1606

	8
	钙（Ca）,W/%
	
	GB/T 1606

	9
	砷（As）,W/%
	
	GB/T 1606

	10
	重金属（以Pb计）,W/%
	
	GB/T 1606


表6　 工业碳酸钡  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	碳酸钡（以BaCO3计）,W/%
	GB/T 1614
	GB/T 1614

	2
	水分,W/%
	
	GB/T 1614

	3
	盐酸不溶物灼烧残渣,W/%
	
	GB/T 1614

	4
	氯化物(Cl),W/%
	
	GB/T 1614

	5
	总硫(SO4),W/%
	
	GB/T 1614 


表6 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	6
	铁(Fe), W/%
	GB/T 1614
	GB/T 1614

	7
	细度,W/%
	粉状125μm筛余物
	
	GB/T 1614

	
	
	粒状850μm筛余物
	
	

	
	
	粒状150μm筛余物
	
	

	8
	碳酸锶（以SrCO3计）,W/%
	
	GB/T 1614


表7　 硝酸铵（工业用）  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硝酸铵的质量分数（以干基计）,%
	GB/T 2945
	GB/T 2945

	2
	游离水的质量分数,%
	
	GB/T 2945

	3
	酸度
	
	GB/T 2945

	4
	灼烧残渣的质量分数,%
	
	GB/T 2945


表8　 工业沉淀硫酸钡  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫酸钡(BaSO4)（以干基计），W/%
	GB/T 2899
	GB/T 2899

	2
	105℃挥发物，W/%
	
	GB/T 5211.3

	3
	水溶物，W/%
	
	GB/T 5211.2

	4
	铁（Fe），W/%
	
	GB/T 2899

	5
	吸油量/（g/100g）
	
	GB/T 2899

	6
	pH值（100g/L悬浮液）
	
	GB/T 2899

	7
	细度（0.045mm试验筛筛余物）/%
	
	GB/T 2899


表9　 氧化锌（间接法） 检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氧化锌含量（以干品计），W/%
	GB/T 3185
	GB/T 3185

	2
	金属物含量（以Zn计），W/%
	
	GB/T 3185

	3
	盐酸不溶物，W/%
	
	GB/T 3185

	4
	灼烧损失，W/%
	
	GB/T 3185

	5
	筛余物（45μm试验筛），W/%
	
	GB/T 5211.18

	6
	水溶物，W/%
	
	GB/T 5211.2


表9 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	7
	挥发物，W/%
	GB/T 3185
	GB/T 5211.3

	8
	铅（Pb）含量，W/%
	
	GB/T 3185

	9
	铜（Cu）含量，W/%
	
	GB/T 3185

	10
	锰（Mn）含量，W/%
	
	GB/T 3185

	11
	镉（Cd）含量，W/%
	
	GB/T 3185

	12
	铁（Fe）含量，W/%
	
	GB/T 3185


表10　 直接法氧化锌  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氧化锌（以干品计）/%
	GB/T 3494
	GB/T 4372

	2
	氧化铅（PbO）/%
	
	GB/T 4372

	3
	三氧化二铁（Fe2O3）/%
	
	GB/T 4372


	4
	氧化镉（CdO）/%
	
	GB/T 4372

	5
	氧化铜（CuO）/%
	
	GB/T 4372

	6
	锰（Mn）/%
	
	GB/T 4372

	7
	金属锌
	
	GB/T 4372

	8
	盐酸不溶物/%
	
	GB/T 3185

	9
	水溶物/%
	
	GB/T 5211.2

	10
	筛余物（45μm湿筛）/%
	
	GB/T 5211.18

	11
	105℃挥发物/%
	
	GB/T 5211.3


表11　 氟化铝  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	F（质量分数），%
	GB/T 4292
	YS/T  581.3

	2
	Al（质量分数），%
	
	YS/T  581.4

	3
	Na（质量分数），%
	
	YS/T  581.5

	4
	SiO2（质量分数），%
	
	YS/T  581.6

	5
	Fe2O3（质量分数），%
	
	YS/T  581.7

	6
	SO42-（质量分数），%
	
	YS/T  581.8

	7
	P2O5（质量分数），%
	
	YS/T  581.9 

	8
	烧减量（质量分数），%
	
	YS/T  581.2


表12　 氢氧化铝  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Al2O3（质量分数）/%
	GB/T 4294
	GB/T 4294

	2
	SiO2（质量分数）/%
	
	YS/T 534.3

	3
	Fe2O3（质量分数）/%
	
	YS/T 534.4

	4
	Na2O（质量分数）/%
	
	YS/T 534.5

	5
	烧失量(灼减)（质量分数）/%
	
	YS/T 534.2

	6
	水分（附着水）（质量分数）/%
	
	YS/T 534.1


表13　 锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Li（质量分数）/%
	GB/T 4369
	GB/T 4369

	2
	K（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	3
	Na（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	4
	Ca（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	5
	Fe（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	6
	Si（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	7
	Al（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	8
	Ni（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	9
	Cu（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	10
	Mg（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	11
	Cl-（质量分数）/%
	
	GB/T 4369

	12
	N（质量分数）/%
	
	GB/T 4369


表14　 工业无水硫酸钠  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫酸钠（NaSO4）W/%
	GB/T 6009
	GB/T 6009

	2
	水不溶物W/%
	
	GB/T 6009

	3
	钙和镁（以Mg计）W/%
	
	GB/T 6009

	4
	钙（Ca）W/%
	
	GB/T 6009

	5
	镁（Mg）W/%
	
	GB/T 6009

	6
	氯化物（以Cl计）W/%
	
	GB/T 6009

	7
	铁（Fe）W/%
	
	GB/T 6009

	8
	水分W/%
	
	GB/T 6009

	9
	白度（R457）/%
	
	GB/T 23774

	10
	pH（50g/水溶液，25℃）
	
	GB/T 6009


表15　 工业氯化钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氯化钾/(g/100g)
	GB/T 7118
	GB/T 7118

	2
	氯化钠/(g/100g)
	
	GB/T 7118

GB/T 13025.5

	3
	钙、镁离子总量/(g/100g)
	
	GB/T 13025.6

	4
	硫酸根/(g/100g)
	
	GB/T 13025.8

	5
	水不溶物/(g/100g)
	
	GB/T 13025.4

	6
	水分/(g/100g)
	
	GB/T 7118


表16　 无水氯化锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiCl（质量分数）/%
	GB/T 10575
	GB/T 10575

	2
	Na（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	3
	K（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	4
	Fe2O3（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.7

	5
	CaCl2（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.16

	6
	MgCl2（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.16

	7
	SO42-（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.9

	8
	H2O（质量分数）/%
	
	GB/T 10575

	9
	盐酸不溶物（质量分数）/%
	
	GB/T 10575

	10
	白度/%
	
	GB/T 10575


表17　 碳酸锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiCO3（质量分数）/%
	GB/T 11075
	GB/T 11075

	2
	Na（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	3
	Fe（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.7

	4
	Ca（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.5

	5
	SO42-（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.9

	6
	Cl-（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.10

	7
	盐酸不溶物（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.11

	8
	Mg（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.6

	9
	水分/%
	
	GB/T 6284


表18　 锂带  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Li含量（质量分数）/%
	GB/T 20930
	GB/T 20930

	2
	K（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.1

	3
	Na（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.2

	4
	Ca（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.3

	5
	Fe（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.4

	6
	Si（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.5

	7
	Al（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.6

	8
	Ni（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.7

	9
	Cl（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.8

	10
	N（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.9

	11
	Cu（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.10

	12
	Mg（质量分数）/%
	
	GB/T 20931.11

	13
	Pb（质量分数）/%
	
	GB/T 20930


表19　 氟化锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiF（质量分数）/%
	GB/T 22666
	GB/T 22666

	2
	Mg（质量分数）/%
	
	GB/T 22660.4

	3
	SiO2（质量分数）/%
	
	GB/T 22660.6

	4
	Fe2O3（质量分数）/%
	
	GB/T 22660.7

	5
	SO42-（质量分数）/%
	
	GB/T 22660.8

	6
	Ca（质量分数）/%
	
	GB/T 22660.5

	7
	水分（质量分数）/%
	
	GB/T 22660.2


表20　 无水高氯酸锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	高氯酸锂(LiClO3)，W/%
	GB/T 23835.1
	GB/T 23835.1

	2
	水分,W/%
	
	GB/T 23835.3

	3
	水不溶物,W/%
	
	GB/T 23835.4

	4
	氯化物（以Cl计），W/%
	
	GB/T 23835.5

	5
	氯酸盐（以ClO3计），W/%
	
	GB/T 23835.6

	6
	硫酸盐(以SO4计)，W/%
	
	GB/T 23835.7

	7
	钾（K），W/%
	
	GB/T 23835.8

	8
	钙（Ca）,W/%
	
	GB/T 23835.9

	9
	铁（Fe）,W/%
	
	GB/T 23835.10


表20 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	10
	铅（Pb）,W/%
	GB/T 23835.1
	GB/T 23835.11

	11
	总氮（N）,W/%
	
	GB/T 23835.12

	12
	澄清度，通光率/%
	
	GB/T 23835.13


表21　 工业高氯酸钠  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	高氯酸钠（NaClO4·nH2O）W/%
	GB/T 23850
	GB/T 23850

	2
	水不溶物W/%
	
	GB/T 23850

	3
	氯化物（以Cl计）W/%
	
	GB/T 23850

	4
	氯酸盐（以Cl计）W/%
	
	GB/T 23850

	5
	硫酸盐（以SO4计）W/%
	
	GB/T 23850

	6
	铁（Fe）W/%
	
	GB/T 23850

	7
	水分W/%
	
	GB/T 23850


表22　 工业过硫酸铵  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	过硫酸铵[(NH4)2S2O8]，W/%
	GB/T 23939
	GB/T 23939

	2
	pH（50g/L溶液）
	
	GB/T 23940

	3
	铁（Fe），W/%
	
	GB/T 23940

	4
	氯化物（以Cl计），W/%
	
	GB/T 23940

	5
	水分，W/%
	
	GB/T 23940

	6
	锰（Mn），W/%
	
	GB/T 23940

	7
	重金属（以Pb计），W/%
	
	GB/T 23940

	8
	灼烧残渣，W/%
	
	GB/T 23940

	9
	水不溶物，W/%
	
	GB/T 23940


表23　 电池级单水氢氧化锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiOH·H2O质量分数%
	GB/T 26008
	GB/T 26008

	2
	Fe质量分数%
	
	GB/T 11064.7

	3
	K质量分数%
	
	GB/T 11064.4

	4
	Na质量分数%
	
	GB/T 11064.4

	5
	Ca质量分数%
	
	GB/T 11064.5

	6
	Cu质量分数%
	
	GB/T 11064.16


表23 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Mg质量分数%
	GB/T 26008
	GB/T 11064.6

	2
	Mn质量分数%
	
	GB/T 11064.16

	3
	Si质量分数%
	
	GB/T 11064.8

	4
	CO32-质量分数%
	
	GB/T 11064.12

	5
	Cl-质量分数%
	
	GB/T 11064.10

	6
	SO42-质量分数%
	
	GB/T 11064.2

	7
	盐酸不溶物质量分数%
	
	GB/T 11064.11


表24　 工业过硫酸钠  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	过硫酸钠（Na2S2O8），W/%
	GB/T 26519.1
	GB/T 26519.1

	2
	pH值（50g/L溶液）
	
	GB/T 23940

	3
	铁（Fe），W/%
	
	GB/T 23940

	4
	氯化物（以Cl计），W/%
	
	GB/T 23940

	5
	水分，W/%
	
	GB/T 23940

	6
	锰（Mn），W/%
	
	GB/T 23940

	7
	重金属（以Pb计），W/%
	
	GB/T 23940

	8
	铵盐（以NH4计）W/%
	
	GB/T 23940


表25　 工业氯化钙  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氯化钙（CaCl2）含量，W/%
	GB/T 26520
	GB/T 26520

	2
	碱度[以Ca(OH)2计]，W/%
	
	GB/T 26520

	3
	总碱金属氯化物（以NaCl计），W/%
	
	GB/T 26520

	4
	水不溶物，W/%
	
	GB/T 26520

	5
	铁(Fe)，W/%
	
	GB/T 26520

	6
	pH值
	
	GB/T 26520

	7
	总镁（以MgCl2计），W/%
	
	GB/T 26520

	8
	硫酸盐（以CaSO4计），W/%
	
	GB/T 26520


表26　 工业氰化钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氰化钾(KCN)，W/%
	GB/T 27585
	GB/T 27585

	2
	氢氧化钾(KOH)，W/%
	
	GB/T 27585

	3
	碳酸钾(K2CO3)W/%
	
	GB/T 27585

	4
	甲酸钾(HCOOK)，W/%
	
	GB/T 27585

	5
	氯化物（以Cl计），W/%
	
	GB/T 27585

	6
	水分，W/%
	
	GB/T 27585

	7
	水不溶物，W/%
	
	GB/T 27585


表27　 工业硫氰酸铵  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫氰酸铵(NH4CNS)，W/%
	HG/T 2154
	HG/T 2154

	2
	干燥减量，W/%
	
	HG/T 2154

	3
	溶液（100g/L）外观
	
	HG/T 2154

	4
	pH值（50g/L溶液）
	
	GB/T 23852

	5
	卤化物（以Cl计），W/%
	
	GB/T 23852

	6
	硫酸盐（以SO4计），W/%
	
	HG/T 2154

	7
	灼烧残渣，W/%
	
	GB/T 23852

	8
	重金属（以Pb计），W/%
	
	GB/T 23852

	9
	铁(Fe)，W/%
	
	GB/T 3049

	10
	硫化物（以S计），W/%
	
	HG/T 2154


表28　 工业硫酸铝  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氧化铝(Al2O3)，W/%
	HG/T 2225
	HG/T 2225

	2
	铁(Fe),W/%
	
	GB/T 3049

	3
	水不溶物,W/%
	
	HG/T 2225

	4
	pH 
	
	HG/T 2225


表29　 工业硫酸锌  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	主含量（以Zn计）,W/%
	HG/T 2326
	HG/T 2326

	2
	不溶物,W/%
	
	HG/T 2326

	3
	pH值（50g/L水溶液）
	
	HG/T 2326

	4
	氯化物（以Cl计）,W/%
	
	HG/T 2326

	5
	铅（Pb）,W/%
	
	HG/T 2326


表29 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	6
	铁(Fe),W/%
	HG/T 2326
	HG/T 2326

	7
	锰(Mn),W/%
	
	HG/T 2326

	8
	镉(Cd),W/%
	
	HG/T 2326

	9
	铬(Cr),W/%
	
	HG/T 2326


表30　 工业重质碳酸钾  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	碳酸钾(K2CO3)(灼烧后）,W/%
	HG/T 2522
	HG/T 2522

	2
	氯化物（以KCl计）,W/%
	
	GB/T 1587

	3
	硫化合物（以K2SO4计）,W/%
	
	GB/T 1587

	4
	铁(Fe),W/%
	
	GB/T 1587

	5
	水不溶物,W/%
	
	GB/T 1587

	6
	灼烧减量,W/%
	
	GB/T 1587

	7
	粒度（1.40mm筛余物）,W/%
	
	HG/T 2522

	8
	堆积密度,g/mL
	
	HG/T 2522


表31　 工业碱式碳酸锌  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	碱式碳酸锌（以Zn计）（以干基计）质量分数/%
	HG/T 2523
	HG/T 2523

	2
	灼烧失量/%
	
	HG/T 2523

	3
	铅（Pb）质量分数/%
	
	HG/T 2523

	4
	水分/%
	
	HG/T 2523

	5
	硫酸盐（以SO4计）质量分数/%
	
	HG/T 2523

	6
	细度（通过75μm筛网）（以干基计）/%
	
	HG/T 2523

	7
	镉（Cd）质量分数/%
	
	HG/T 2523


表32　 工业硫酸铝钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫酸铝钾[AlK(SO4)2·12H2O]）质量分数（以干基计）/%
	HG/T 2565
	HG/T 2565

	2
	铁(Fe)质量分数（以干基计）/%
	
	GB/T 3049

	3
	重金属（以Pb计）质量分数/%
	
	GB/T 5009.74

	4
	砷（As）质量分数/%
	
	GB/T 5009.76

	5
	水不溶物质量分数/%
	
	HG/T 2565

	6
	水分/%
	
	HG/T 2565


表33　 活性氧化锌  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氧化锌(ZnO),W/%
	HG/T 2572
	HG/T 2572

	2
	105℃挥发物,W/%
	
	HG/T 2572

	3
	水溶物,W/%
	
	HG/T 2572

	4
	灼烧减量,W/%
	
	HG/T 2572

	5
	盐酸不溶物,W/%
	
	HG/T 2572

	6
	铅(Pb),W/%
	
	GB/T 23768

	7
	锰(Mn),W/%
	
	GB/T 23768

	8
	铜(Cu),W/%
	
	GB/T 23768

	9
	镉(Cd),W/%
	
	GB/T 23768


表34　 工业轻质氧化镁  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氧化镁(MgO)质量分数/%
	HG/T 2573
	HG/T 2573

	2
	氧化钙（CaO）质量分数/%
	
	HG/T 2573

	3
	盐酸不溶物质量分数/%
	
	HG/T 2573

	4
	硫酸盐（以SO4计）质量分数/%
	
	HG/T 2573

	5
	筛余物(150nm试验筛）质量分数/%
	
	HG/T 2573

	6
	铁(Fe)质量分数/%
	
	GB/T 3049

	7
	锰(Mn)质量分数/%
	
	HG/T 2573

	8
	氯化物（以Cl计）质量分数/%
	
	HG/T 2573

	9
	灼烧矢量质量分数/%
	
	HG/T 2573

	10
	堆积密度/(g/mL)
	
	HG/T 2573


表35　 工业氧化铁  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	主含量（以Fe2O3计）,W/%
	HG/T 2574
	HG/T 2574

	2
	干燥失量,W/%
	
	HG/T 2574

	3
	二氧化硅(SiO2),W/%
	
	HG/T 2574

	4
	铝(Al),W/%
	
	HG/T 2574

	5
	硫酸盐（以SO4计）,W/%
	
	HG/T 2574

	3
	氯化物（以Cl计）,W/%
	
	HG/T 2574


表36　 工业碱式硫酸铬  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	三氧化二铬(Cr2O3),W/%
	HG/T 2678
	HG/T 2678

	2
	碱度,W/%
	
	HG/T 2678

	3
	铁(Fe),W/%
	
	HG/T 2678

	4
	水不溶物,W/%
	
	HG/T 2678

	5
	6价铬(Cr),W/%
	
	HG/T 2678

	6
	pH（100g/L水溶液）
	
	HG/T 2678


表37　 工业硫酸镁  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫酸镁（以MgSO4·7H2O计）,W/%
	HG/T 2680
	HG/T 2680

	2
	氯化物（以Cl计）,W/%
	
	HG/T 2680

	3
	铁(Fe),W/%
	
	HG/T 2680

	4
	水不溶物,W/%
	
	HG/T 2680

	5
	重金属（以Pb计）,W/%
	
	HG/T 2680

	6
	pH（50g/L水溶液）
	
	HG/T 2680

	7
	灼烧矢量,W/%
	
	HG/T 2680


表38　 工业三氧化二铬  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	三氧化二铬（以Cr2O3计）,W/%
	HG/T 2775
	HG/T 2775

	2
	水溶性铬（以Cr）,W/%
	
	HG/T 2775

	3
	水分,W/%
	
	HG/T 2775

	4
	水溶物,W/%
	
	HG/T 2775

	5
	pH值（100g/L悬浮液）
	
	HG/T 2775


表38 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	6
	吸油量,W/%（g/100g）
	HG/T 2775
	HG/T 2775

	7
	筛余物（0.045mm试验筛）,W/%
	
	HG/T 2775


表39　 工业用亚硫酸铵  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	一水亚硫酸铵的质量分数/%
	HG/T 2784
	HG/T 2784

	2
	亚硫酸铵或碳酸氢铵的质量分数/%
	
	HG/T 2784

	3
	硫酸铵的质量分数/%
	
	HG/T 2784

	4
	亚硫酸铵的质量分数/%
	
	HG/T 2784

	5
	pH值
	
	GB/T 9724


表40　 制冷机用溴化锂溶液  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	溴化锂(LiBr),/W/%
	HG/T 2822
	HG/T 2822

	2
	pH值(100g/L溶液）
	
	GB/T 23769

	3
	铬酸锂(Li2CrO3),/W/%
	
	HG/T 2822

	4
	钼酸锂(Li2MnO3),/W/%
	
	HG/T 2822

	5
	氯化物（以Cl计）,W/%
	
	HG/T 2822

	6
	硫酸盐（以SO4计）,W/%
	
	HG/T 2822

	7
	溴酸盐（以BrO3计）,W/%
	
	HG/T 2822

	8
	铵盐（以NH4计）,W/%
	
	HG/T 2822

	9
	钠（Na）和钾（K）,W/%
	
	HG/T 2822

	10
	钙（Ca）,W/%
	
	HG/T 2822

	11
	镁（Mg）,W/%
	
	HG/T 2822

	12
	铁（Fe）,W/%
	
	HG/T 2822

	13
	碳酸盐（以CO3计）,W/%
	
	HG/T 2822


表41　 工业焦亚硫酸钠  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	主含量(以Na2S2O5计)，%
	HG/T 2826
	HG/T 2826

	2
	水不溶物，%
	
	HG/T 2826

	3
	铁(Fe),%
	
	GB/T 3049

	4
	砷(As),%
	
	HG/T 2826


表42　 工业碳酸氢钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	总碱量(以KHCO3计)(以干基计），W/%
	HG/T 2828
	HG/T 2828

	2
	钾（K）(以干基计），W/%
	
	HG/T 2828

	3
	水不溶物(以干基计），W/%
	
	HG/T 2828

	4
	氯化物（以KCl计）(以干基计），W/%
	
	HG/T 2828

	5
	硫酸盐（以K2SO4计）(以干基计），W/%
	
	HG/T 2828

	6
	氧化铁（以Fe2O3计）(以干基计），W/%
	
	HG/T 2828

	7
	pH值（100g/L溶液）(以干基计）
	
	HG/T 2828

	8
	水分，W/%
	
	HG/T 2828


表43　 工业碳酸锶  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	锶钡合量(SrCO3+BaCO3)，W/%
	HG/T 2969
	HG/T 2969

	2
	碳酸锶(SrCO3)，W/%
	
	HG/T 2969

	3
	碳酸钙(CaCO3)，W/%
	
	HG/T 2969

	4
	碳酸钡(BaCO3)，W/%
	
	HG/T 2969

	5
	钠(以Na2O计)，W/%
	
	HG/T 2969

	6
	铁(以Fe2O3计)，W/%
	
	HG/T 2969

	7
	氯(以Cl计)，W/%
	
	HG/T 2969

	8
	总硫(以SO4计)，W/%
	
	HG/T 2969

	9
	水分，W/%
	
	HG/T 2969

	10
	氧化铬(以Cr2O3计)，W/%
	
	HG/T 2969


表44　 工业高氯酸钾  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	高氯酸钾（KClO4），W/%
	HG/T 3247
	HG/T 3247

	2
	水分，W/%
	
	HG/T 3247

	3
	氯化物(以KCl计)，W/%
	
	HG/T 3247

	4
	氯酸盐(以KClO3计)，W/%
	
	HG/T 3247

	5
	次氯酸盐 
	
	HG/T 3247


表45　 工业硫酸锆  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	锆铪合量（以ZrO2计），W/% 
	HG/T 3786
	HG/T 3786

	2
	氧化铁（Fe2O3），W/%
	
	HG/T 3786

	3
	二氧化硅（SiO2），W/% 
	
	HG/T 3786

	4
	二氧化钛（TiO2），W/%
	
	HG/T 3786

	5
	氯化物（以Cl计），W/% 
	
	HG/T 3786


表46　 工业硝酸锰  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硝酸锰[Mn(NO3)2]质量分数/%
	HG/T 3817
	HG/T 3817

	2
	氯化物（以Cl计）质量分数/% 
	
	HG/T 3817

	3
	硫酸盐（以SO4计）质量分数/%
	
	HG/T 3817

	4
	铁（Fe）质量分数/%
	
	HG/T 3817

	5
	pH值（1+30溶液，25℃）
	
	HG/T 3817

	6
	水不溶物质量分数/%
	
	HG/T 3817


表47　 六氟磷酸锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	六氟磷酸锂，W/%
	HG/T 4066
	HG/T 4066

	2
	碳酸二甲酯(DMC)不溶物，W/%
	
	 GB/T 19282

	3
	水分，W/%
	
	 GB/T 19282

	4
	游离酸（以HF计），W/%
	
	 GB/T 19282

	5
	硫酸盐（以SO4计），W/%
	
	 GB/T 19282

	6
	氯化物（以Cl计），W/%
	
	 GB/T 19282

	7
	铁(Fe)，W/%
	
	 GB/T 19282

	8
	钾(K)，W/%
	
	 GB/T 19282

	9
	钠(Na)，W/%
	
	 GB/T 19282

	10
	钙(Ca)，W/% 
	
	 GB/T 19282

	11
	镉(Cd)，W/% 
	
	 GB/T 19282

	12
	铬(Cr)，W/% 
	
	 GB/T 19282

	13
	铜(Cu)，W/%
	
	 GB/T 19282

	14
	镁(Mg)，W/%
	
	 GB/T 19282

	15
	镍(Ni)，W/%
	
	 GB/T 19282

	16
	铅(Pb)，W/% 
	
	 GB/T 19282

	17
	锌(Zn)，W/% 
	
	 GB/T 19282

	18
	砷(As)，W/% 
	
	 GB/T 19282


表48　 工业氢氧化钙  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氢氧化钙[Ca(OH)2]，W/% 
	HG/T 4120
	HG/T 4120

	2
	镁及碱金属，W/%
	
	HG/T 4120

	3
	酸不溶物，W/%
	
	HG/T 4120

	4
	铁(Fe)，W/%
	
	GB/T 3049

	5
	干燥减量，W/%
	
	HG/T 4120

	6
	筛余物（0.045mm试验筛或0.125mm试验筛），W/%
	
	HG/T 4120

	7
	重金属（以Pb计），W/%
	
	HG/T 4120


表49　 工业氯化亚铁  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氯化亚铁（FeCl2），W/%
	HG/T 4200
	HG/T 4200

	2
	酸不溶物，W/%
	
	HG/T 4200

	3
	游离酸（以HCl计），W/%
	
	HG/T 4200

	4
	砷(As)，W/%
	
	HG/T 4200

	5
	铅(Pb)，W/%
	
	HG/T 4200

	6
	汞(Hg)，W/%
	
	HG/T 4200

	7
	镉(Cd)，W/%
	
	HG/T 4200

	8
	铬(Cr)，W/%
	
	HG/T 4200

	9
	锌(Zn)，W/%
	
	HG/T 4200

	10
	铁(Fe)（Ⅲ），W/%
	
	HG/T 4200

	11
	铜(Cu)，W/%
	
	HG/T 4200

	12
	锰(Mn)，W/%
	
	HG/T 4200


表50　 工业氯化铬  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氯化铬(CrCl3·6H2O)，W/%
	HG/T 4311
	HG/T 4311

	2
	水不溶物，W/%
	
	HG/T 4311

	3
	硫酸盐（以SO4计），W/%
	
	HG/T 4311

	4
	铁(Fe)，W/%
	
	HG/T 4311


表51　 工业过氧化镁  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	过氧化镁（MgO2），W/%
	HG/T 4504
	HG/T 4504

	2
	水分，W/%
	
	HG/T 4504

	3
	pH值（10g/L）
	
	HG/T 4504

	4
	重金属（以Pb计），W/%
	
	HG/T 4504

	5
	铁（Fe），W/%
	
	HG/T 4504


表52　 高纯工业品氟化锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氟化锂（LiF），W/%
	HG/T 4507
	HG/T 4507

	2
	水分，W/%
	
	HG/T 4507

	3
	钠(Na)，W/%
	
	HG/T 4507

	4
	钾(K)，W/%
	
	HG/T 4507

	5
	镁(Mg)，W/%
	
	HG/T 4507

	6
	钙(Ca)，W/%
	
	HG/T 4507

	7
	铁(Fe)，W/%
	
	HG/T 4507

	8
	铜(Cu)，W/%
	
	HG/T 4507

	9
	硅(Si)，W/%
	
	HG/T 4507

	10
	硫酸根(SO42-)，W/%
	
	HG/T 4507

	11
	氯(Cl)，W/%
	
	HG/T 4507


表53　 高纯碳酸锶  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	碳酸锶（SrCO3）(以干基计），W/%
	HG/T 4508
	HG/T 4508

	2
	钡(Ba)，W/%
	
	HG/T 4508

	3
	钙(Ca)，W/%
	
	HG/T 4508

	4
	镁(Mg)，W/%
	
	HG/T 4508

	5
	钠(Na)，W/%
	
	HG/T 4508

	6
	铁(Fe)，W/%
	
	HG/T 4508

	7
	重金属（以Pb计），W/%
	
	HG/T 4508

	8
	总硫（以SO42-计），W/%
	
	HG/T 4508

	9
	氯化物（以Cl计），W/%
	
	HG/T 4508

	10
	水分，W/%
	
	HG/T 4508


表54　 工业高纯氢氟酸  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	总酸度（以HF计），W/%
	HG/T 4509
	HG/T 4509

	2
	氟硅酸（以H2SiF6计），W/(mg/kg)
	
	HG/T 4509

	3
	氯化物（以Cl计），W/(mg/kg)
	
	HG/T 4509

	4
	硝酸盐（以NO3-计），W/(mg/kg)
	
	HG/T 4509

	5
	磷酸盐（以PO43-计），W/(mg/kg)
	
	HG/T 4509

	6
	硫酸盐（以SO42-计），W/(mg/kg)
	
	HG/T 4509

	7
	铝（Al），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	8
	砷（As），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	9
	硼（B），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	10
	钡（Ba），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	11
	钙（Ca），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	12
	镉（Cd），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	13
	铬（Cr），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	14
	铜（Cu），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	15
	铁（Fe），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	16
	钾（K），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	17
	锂（Li），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	18
	镁（Mg），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	19
	锰（Mn），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	20
	钠（Na），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	21
	镍（Ni），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	22
	铅（Pb），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	23
	钛（Ti），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	24
	锑（Sb），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	25
	锡（Sn），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509

	26
	锌（Zn），W/(μg/kg)
	
	HG/T 4509


表55　 工业硝酸钴  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	钴（Co），W/%
	HG/T 4521
	HG/T 4521

	2
	镍（Ni），W/%
	
	HG/T 4521

	3
	铜（Cu），W/%
	
	HG/T 4521

	4
	锰（Mn），W/%
	
	HG/T 4521

	5
	锌（Zn），W/%
	
	HG/T 4521

	6
	铅（Pb），W/%
	
	HG/T 4521

	7
	铁（Fe），W/%
	
	HG/T 4521

	8
	钙（Ca），W/%
	
	HG/T 4521


表 55（续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	9
	氯化物（以Cl计），W/%
	HG/T 4521
	HG/T 4521

	10
	硫酸盐（以SO4计），W/%
	
	HG/T 4521

	11
	水不溶物，W/%
	
	HG/T 4521


表56　 工业硝酸锶  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	锶钡钙合量[以Sr(NO3)2计]，W/%
	HG/T 4522
	HG/T 4522

	2
	钡（Ba），W/%
	
	HG/T 4522

	3
	钙（Ca），W/%
	
	HG/T 4522

	4
	铁（Fe），W/%
	
	HG/T 4522

	5
	重金属（以Pb计），W/%
	
	HG/T 4522

	6
	水不溶物，W/%
	
	HG/T 4522

	7
	水分，W/%
	
	HG/T 4522


表57　 硝酸铵溶液  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硝酸铵（NH4NO3），W/%
	HG/T 4523
	HG/T 4523

	2
	pH（10%硝酸铵溶液）
	
	HG/T 4523

	3
	灼烧残渣，W/%
	
	HG/T 4523


表58　 橡胶用硫磺粉  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫（S）（以干基计），W/%
	HG/T 4558
	HG/T 4558

	2
	水分，W/%
	
	HG/T 4558

	3
	灰分（以干基计），W/%
	
	HG/T 4558

	4
	酸度 （以干基中的H2SO4计），W/%
	
	HG/T 4558

	5
	砷（As）（以干基计），W/%
	
	GB/T 2449.1

	6
	筛余物（粒径为75μm～150μm），W/%
	
	HG/T 4558


表59　 高纯碳酸锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Li2CO3,%
	YS/T 546
	YS/T 546

	2
	Pb，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	3
	Cu，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	4
	Co，×10-4 %
	
	YS/T 546

	5
	Ni，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	6
	Fe，×10-4 %
	
	GB/T 11064.7

	7
	Al，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	8
	Mn，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	9
	Zn，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	10
	Cd，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	11
	Cr，×10-4 %
	
	YS/T 546

	12
	Mg，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	13
	Ba，×10-4 %
	
	YS/T 546

	14
	Ca，×10-4 %
	
	GB/T 11064.16

	15
	Sr，×10-4 %
	
	YS/T 546

	16
	Na，×10-4 %
	
	GB/T 11064.4

	17
	K，×10-4 %
	
	GB/T 11064.4

	18
	Rb，×10-4 %
	
	YS/T 546

	19
	Cs，×10-4 %
	
	YS/T 546

	20
	Si，×10-4 %
	
	GB/T 11064.8


表60　 电池级碳酸锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LI2CO3,%
	YS/T 582
	YS/T 582

	2
	Na,%
	
	GB/T 11064.4

	3
	Mg,%
	
	GB/T 11064.16

	4
	Ca,%
	
	GB/T 11064.16

	5
	K,%
	
	GB/T 11064.4

	6
	Fe,%
	
	GB/T 11064.7

	7
	Zn,%
	
	GB/T 11064.16

	8
	Cu,%
	
	GB/T 11064.16

	9
	Pb,%
	
	GB/T 11064.16

	10
	Si,%
	
	GB/T 11064.8

	11
	Al,%
	
	GB/T 11064.16

	12
	Mn,%
	
	GB/T 11064.16


表60 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	13
	Ni,%
	YS/T 582
	GB/T 11064.16

	14
	SO42-,%
	
	GB/T 11064.9

	15
	Cl-,%
	
	GB/T 11064.10

	16
	磁性物质,%
	
	YS/T 582 附录A

	17
	水分,%
	
	GB/T 6284


表61　 电池级无水氯化锂  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiCl,%
	YS/T 744
	YS/T 744

	2
	Na,%
	
	GB/T 11064.4

	3
	K,%
	
	GB/T 11064.4

	4
	Ca,%
	
	GB/T 11064.5

	5
	Fe,%
	
	GB/T 11064.7

	6
	Ba,%
	
	YS/T 744

	7
	SO42-,%
	
	GB/T 11064.9

	8
	Mg,%
	
	GB/T 11064.6

	9
	Cu,%
	
	GB/T 11064.16

	10
	盐酸不溶物,%
	
	GB/T 11064.11

	11
	水分,%
	
	GB/T 13025.3

	12
	白度
	
	GB/T 13025.2


表62　 电池级磷酸二氢锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiH2PO4（质量分数）/%
	YS/T 967
	YS/T 967

	2
	Na（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	3
	K（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	4
	Ca（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	5
	Fe（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	6
	Pb（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	7
	SO42-（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	8
	Cl-（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	9
	水不溶物（质量分数）/%
	
	YS/T 967

	10
	pH值
	
	GB/T 9724

	11
	水分/%
	
	GB/T 6284


表63　 磷酸铁锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Li（质量分数）/%
	YS/T 1027
	YS/T 1027

	2
	Fe（质量分数）/%
	
	YS/T 1028.1

	3
	P（质量分数）/%
	
	YS/T 1028.3

	4
	Cu（质量分数）/%
	
	YS/T 1028.5

	5
	Na（质量分数）/%
	
	YS/T 1028.5

	6
	Ca（质量分数）/%
	
	YS/T 1028.5

	7
	Zn（质量分数）/%
	
	YS/T 1028.5


表64　 五氧化二钒  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	TV（以V2O5计）（质量分数）/%
	YB/T 5304
	YB/T 5304

	2
	Si（质量分数）/%
	
	YB/T 5329

	3
	Fe（质量分数）/%
	
	YB/T 5330

	4
	P（质量分数）/%
	
	YB/T 5331

	5
	S（质量分数）/%
	
	YB/T 5332

	6
	As（质量分数）/%
	
	YB/T 5334

	7
	Na2O+K2O（质量分数）/%
	
	YB/T 5335

	8
	V2O4（质量分数）/%
	
	YB/T 4248


表65　 氟化钠  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	NaF,%
	YS/T 517
	YS/T 517

	2
	SiO2,%
	
	YS/T 535.3

	3
	碳酸盐（CO32-）,%
	
	YS/T 535.6

	4
	硫酸盐(SO42-),%
	
	YS/T 535.5

	5
	酸度(HF),%
	
	YS/T 535.7

	6
	水中不溶物,%
	
	YS/T 535.8

	7
	水分,%
	
	YS/T 535.1


表66　 工业氧化铍  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	BeO（质量分数）/%
	YS/T 572
	YS/T 572

	2
	SiO2（质量分数）/%
	
	YS/T 572

	3
	Al2O3（质量分数）/%
	
	YS/T 572

	4
	Fe2O3（质量分数）/%
	
	YS/T 572

	5
	CaO（质量分数）/%
	
	YS/T 572

	6
	MgO（质量分数）/%
	
	YS/T 572

	7
	P（质量分数）/%
	
	YS/T 572

	8
	灼失（质量分数）/%
	
	YS/T 572


表67　 电池级氟化锂  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiF（质量分数）/%
	YS/T 661
	YS/T 661

	2
	Na（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	3
	K（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	4
	Ca（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.5

	5
	Mg（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.6

	6
	Fe（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.7

	7
	Al（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.13

	8
	Pb（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.16

	9
	Ni（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.16

	10
	Cu（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.16

	11
	Si（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.8

	12
	Cl（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.10

	13
	SO42-（质量分数）/%
	
	GB/T 11064.9

	14
	水分（质量分数）/%
	
	GB/T 6284


表68　 超高纯汞  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	Hg含量（质量分数）/%
	YS/T 918
	YS/T 918

	2
	Pb（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	3
	Zn（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	4
	Cu（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	5
	Fe（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	6
	Cd（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	7
	Cr（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918


表68 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	8
	Co（质量分数）/10-6 %
	YS/T 918
	YS/T 918

	9
	Ni（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	10
	Mn（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	11
	Ag（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	12
	In
（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	13
	Bi（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	14
	Mg（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	15
	Mo（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	16
	Al（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918

	17
	V（质量分数）/10-6 %
	
	YS/T 918


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 210.1 工业碳酸钠

GB/T 210.2 工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法 

GB/T 752工业氯酸钾

GB/T 913汞

GB/T 1587 工业碳酸钾

GB/T 1606 工业碳酸氢钠

GB/T 1614 工业碳酸钡 

GB/T 2449.1 工业硫磺 第1部分：固体产品      

GB/T 2899 工业沉淀硫酸钡

GB/T 2945硝酸铵

GB/T 3049工业化工产品铁含量的测定通用方法 1.10-菲啰啉分光光度法

GB/T 3051 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法

GB/T 3185 氧化锌（间接法）

GB/T 3494直接法氧化锌

GB/T 4292 氟化铝         

GB/T 4294 氢氧化铝

GB/T 4369 锂

GB/T 4372 直接法氧化锌化学分析方法

GB 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验 

GB 5009.76 食品添加剂中砷的测定

GB/T 5211.2 颜料水溶物测定 热萃取法 

GB/T 5211.3 颜料在105℃挥发物的测定

GB/T 5211.15 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分：吸油量的测定

GB/T 5211.18 颜料和体质颜料通用试验方法 第18部分：筛余物的测定 水法（手工操作）

GB/T 6009 工业无水硫酸钠

GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法干燥减量法

GB/T 7118 工业氯化钾

GB/T 9724 化学试剂 pH值测定通则

GB/T 10575 无水氯化锂

GB/T 11064.1 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分：碳酸锂量的测定 酸碱滴定法

GB/T 11064.2 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分：氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法

GB/T 11064.3碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第3部分：氯化锂量的测定

GB/T 11064.4 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第4部分：钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 11064.5 碳碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第5部分：钙量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 11064.6碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第6部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 11064.7 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第7部分：铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

GB/T 11064.8 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第8部分 硅量的测定 钼蓝分光光度法 

GB/T 11064.9 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分：硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法

GB/T 11064.10 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第10部分：氯量的测定 氯化银浊度法

GB/T 11064.11 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第11部分：酸不溶物量的测定 重量法

GB/T 11064.12  碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分：碳酸根量的测定 酸碱滴定法 

GB/T 11064.13 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第13部分：铝量的测定 铬天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法   

GB/T 11064.15碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第15部分：氟量的测定 离子选择电极法

GB/T 11064.16 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分：钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子光谱发射法

GB/T 11075 碳酸锂

GB/T 13025.2 制盐工业通用试验方法 白度的测定             

GB/T 13025.3 制盐工业通用试验方法 水分的测定

GB/T 13025.4 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定

GB/T 13025.5 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定

GB/T 13025.6 制盐工业通用试验方法 钙和镁离子的测定

GB/T 13025.8 制盐工业通用试验方法 硫酸根离子的测定

GB/T 19282 六氟磷酸锂产品分析方法

GB/T 20930 锂带

GB/T 20931.1 锂化学分析方法 钾量的测定 火焰原子吸收光谱法    

GB/T 20931.2 锂化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 20931.3 锂化学分析方法 钙量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 20931.4 锂化学分析方法 铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

GB/T 20931.5 锂化学分析方法 硅量的测定 硅钼蓝分光光度法

GB/T 20931.6 锂化学分析方法 铝量的测定 铬天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法

GB/T 20931.7 锂化学分析方法 镍量的测定 α-联呋喃甲酰二肟萃取光度法

GB/T 20931.8 锂化学分析方法 氯量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 20931.9 锂化学分析方法 氮量的测定 碘化汞钾分光光度法

GB/T 20931.10 锂化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 20931.11 锂化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 

GB/T 22660.2 氟化锂化学分析方法第2部分:湿存水含量的测定 重量法 

GB/T 22660.3 氟化锂化学分析方法第3部分:氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍容量法

GB/T 22660.4 氟化锂化学分析方法第4部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 

GB/T 22660.5 氟化锂化学分析方法第5部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法  

GB/T 22660.6 氟化锂化学分析方法第6部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法 

GB/T 22660.7 氟化锂化学分析方法第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 

GB/T 22660.8 氟化锂化学分析方法第8部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法

GB/T 22666 氟化锂 

GB/T 23768 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 23769 无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法

GB/T 23774无机化工产品 白度测定的通用方法

GB/T 23835.1 无水高氯酸锂 第1部分：无水高氯酸锂

GB/T 23835.2 无水高氯酸锂 第2部分：高氯酸锂含量的测定       

GB/T 23835.3 无水高氯酸锂 第3部分：水分的测定   

GB/T 23835.4 无水高氯酸锂 第4部分：水不溶物含量的测定 

GB/T 23835.5 无水高氯酸锂 第5部分：氯化物含量的测定    

GB/T 23835.6 无水高氯酸锂 第6部分：氯酸盐含量的测定        

GB/T 23835.7 无水高氯酸锂 第7部分：硫酸盐含量的测定    

GB/T 23835.8 无水高氯酸锂 第8部分：钾和钠含量的测定     

GB/T 23835.9 无水高氯酸锂 第9部分：钙含量的测定    

GB/T 23835.10 无水高氯酸锂 第10部分：铁含量的测定       

GB/T 23835.11 无水高氯酸锂 第11部分：铅含量的测定      

GB/T 23835.12 无水高氯酸锂 第12部分：总氮含量测定       

GB/T 23835.13 无水高氯酸锂 第13部分：澄清度的测定   

GB/T 23850 工业高氯酸钠

GB/T 23852 工业硫氰酸盐的分析方法 

GB/T 23939工业过硫酸铵

GB/T 23940工业过硫酸盐产品的分析方法

GB/T 26008 电池级单水氢氧化锂

GB/T 26519.1工业过硫酸钠

GB/T 26520 工业氯化钙

GB/T 27585 工业氰化钾

HG/T 2154 工业硫氰酸铵

HG/T 2225工业硫酸铝

HG/T 2326工业硫酸锌

HG/T 2522 工业重质碳酸钾

HG/T 2523 工业碱式碳酸锌

HG/T 2565工业硫酸铝钾

HG/T 2572 活性氧化锌 

HG/T 2573 工业轻质氧化镁 

HG/T 2574 工业氧化铁

HG/T 2678 工业碱式硫酸铬

HG/T 2680 工业硫酸镁

HG/T 2775 工业三氧化二铬

HG/T 2784 工业亚硫酸铵 

HG/T 2822 制冷机用溴化锂溶液

HG/T 2826 工业焦亚硫酸钠

HG/T 2828 工业碳酸氢钾 

HG/T 2969 工业碳酸锶

HG/T 3247工业高氯酸钾

HG/T 3786 工业硫酸锆

HG/T 3817工业硝酸锰

HG/T 4066 六氟磷酸锂

HG/T 4120 工业氢氧化钙

HG/T 4200 工业氯化亚铁 

HG/T 4311 工业氯化铬

HG/T 4504 工业过氧化镁  

HG/T 4507 高纯工业品氟化锂

HG/T 4508 高纯碳酸锶

HG/T 4509工业高纯氢氟酸

HG/T 4521工业硝酸钴

HG/T 4522工业硝酸锶

HG/T 4523硝酸铵溶液

HG/T 4558橡胶用硫磺粉

YB/T 4248 五氧化二钒 四氧化二钒含量的测定 差减法 

YB/T 5304五氧化二钒

YB/T 5328五氧化二钒 五氧化二钒含量的测定 高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法

YB/T 5329五氧化二钒 硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法

YB/T 5330五氧化二钒 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 

YB/T 5331五氧化二钒 磷含量的测定 萃取钼蓝分光光度法 

YB/T 5332 五氧化二钒  硫含量的测定 硫酸钡重量法 

YB/T 5334 五氧化二钒 砷含量的测定 AgDDTC 分光光度法 

YB/T 5335 五氧化二钒 氧化钾和氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 

YS/T 517 氟化钠  

YS/T 534.1氢氧化铝化学分析方法 第1部分：水分的测定 重量法   

YS/T 534.2 氢氧化铝化学分析方法 第2部分：烧失量的测定 重量法  

YS/T 534.3 氢氧化铝化学分析方法 第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法   

YS/T 534.4 氢氧化铝化学分析方法 第4部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法 

YS/T 534.5 氢氧化铝化学分析方法 第5部分：氧化钠含量的测定

YS/T 535.1 氟化钠化学分析方法 第1部分 湿存水含量的测定 重量法        

YS/T 535.2 氟化钠化学分析方法 第2部分 氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍滴定容量法 

YS/T 535.3 氟化钠化学分析方法 第3部分 硅含量的测定 钼蓝分光光度法 

YS/T 535.5 氟化钠化学分析方法 第5部分 可溶性硫酸盐含量的测定 浊度法 

YS/T 535.6 氟化钠化学分析方法 第6部分 碳酸盐含量的测定 重量法 

YS/T 535.7 氟化钠化学分析方法 第7部分 酸度的测定 中和法 

YS/T 535.8 氟化钠化学分析方法 第8部分 水不溶物含量的测定 重量法 

YS/T 546 高纯碳酸锂

YS/T 572 工业氧化铍  

YS/T 581.2 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第二部分 烧碱量的测定 

YS/T 581.3 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分氟含量测定 

YS/T 581.4 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第四部分EDTA容量法测定铝含量 

YS/T 581.5 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第五部分 火焰发射光度法测定钠量

YS/T 581.6 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第六部分 钼蓝分光光度法测定二氧化硅量 

YS/T 581.7 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第七部分 邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量

YS/T 581.8 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第八部分 硫酸钡重量法测定硫酸根含量 

YS/T 581.9 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第九部分 钼蓝光度法测定五氧化二磷含量 

YS/T 581.14 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第十四部分 松装密度的测定 

YS/T 582 电池级碳酸锂

YS/T 661 电池级氟化锂      

YS/T 744 电池级无水氯化锂

YS/T 918 超高纯汞  

YS/T 967  电池级磷酸二氢锂

YS/T 1027 磷酸铁锂

YS/T 1028.1 磷酸铁锂化学分析方法 第1部分：总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法 

YS/T 1028.2磷酸铁锂化学分析方法 第2部分：锂量的测定 火焰光度法                       

YS/T 1028.3 磷酸铁锂化学分析方法 第3部分：磷量的测定 磷钼酸喹啉称量法

YS/T 1028.5磷酸铁锂化学分析方法 第5部分：钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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